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CERDOMUS

ceramiche

CERTIFICATO TECNICO / TECHNICAL CERTIFICATION / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCE PRUFUNGSZEUGNISS / TEXHWUHECKM CEPTUDUKAT

CODICE

Koa / Kode/ Code / Code

ARTICOLO

W3nenue / Artikel/ Article / ltem
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA

Knaccudukauna B coorserctauu ¢ Hopmoii / Norm/ Classement / Standard

DESTINAZIONE D’USO

Npumenenne / Gebrauchsbereich / Utilisation / Use

SPESSORE

Tonwwna / Stérke / Epaisseur / Thickness

0048592

LILY AVORIO R.SAT.500x500 mm

Bla UGL

Floor/Wall/Internal/External

10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical characteristics
Caracterlsn%ues techniques

VALORI TIPICI

\)/;lz)lcal \{alues
aleurs \Rllques

VALORI LIMITE PREVISTI
xpected limit values
eurs limites prévues

Biegefestigkeit
CTOMKOCTb Ha 13rub

Technische Eigenschaften Typische Werte Erwartete Grenzwerte
TexHUUeCKme XapakTepucTuKm XapaKTepHble 3HaueHus [peaycmoTperHble npeaenbHble 3HaueHua
f DIMENSIONI UNIEN IS0 10545-02 REQUISITI INDICATI NELLA NORMA ~ UNIEN 144116
Sizes Requirements of standard
- Dimensions - Exigences visées par la norme
Abmessungen Anforderungen in der Norm angegeben
‘ Pazmepbl TpeboBanuA CTaHAapTa
ASSORBIMENTO D’ACQUA UNIEN 150 10545-03 % |<=0,5% UNIEN 14411 G
‘ ‘ Water Absorption
“‘ Absorption d’eau <0,2
Wasseraufnahme
Bogonornouieque
FORZA DI ROTTURA UNIEN IS0 10545-04 N | 1300 N min UNIEN 14411G
Breakage resistance
Résistance au chocs > 1300
Bruchlast
v Paspywatouiee ycunme
= | | RESISTENZA ALLA FLESSIONE UNIEN IS0 10545-04 N/mm? |35 N/mm? min UNIEN 14411 G
Flexural strenght
Résistance a |a flexion > 35

RESISTENZA ALLURTO
Shock resistance
Résistance aux choc
StoBfestigkeit
ConpoTuBnexue yaapy

UNIEN IS0 10545-05

COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE
Restitution coefficient
Coefficient de restitution
Restitutionskoeffizient
KoadppuumeHT Bo3spata

> 0,55

METODO DI PROVA DISPONIBILE
Available test method
Méthode d’essai disponible
Verfligbare Testmethode
ﬂ,O(TyI‘IHaﬂ MeToANKa UCMbITaHMiA

UNIEN14411G

‘.

EMAS

INFORMAZIONE CONVALIDATA
N. Registro IT 000705

©

+
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA  UNIEN IS0 10545-06 mm? | 175 mm® max UNIEN 144116
1 Eems{ance told%ep abrasmP g
ésistance a I'abrasion profonde =
Tiefenabriebfestigkeit P <=175
CTOIKOCTb K 71y60KOMY UCTUPaHUIO
& DILATAZIONE TERMICA LINEARE UNI EN 150 10545-08 (10¢°c) |METODO DI PROVA DISPONIBILE UNIEN 144116
Linear thermal expansion II\A/IVe?tlrll?)%lee(tje:ésrgsmgpomble
Thermisane Duataton e 6,5 Verfugbare Testmetnode
/ JluHeitHoe TeNNoBOE paclunpeHue NlocTynHas MeToanKa ncnbiTaHnii
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI UNIEN 1S0 10545-09 METODO DI PROVA DISPONIBILE UNIEN 144116
Thermal shock resistance Available test method
Résistance aux choc thermiques Passed Méthode d'essai disponible
Temperaturerwechselbestindigkeit Verfiigbare Testmethode
CTOWKOCTb K TennoBbIM nepenagam ﬂOCTyl’lHaﬂ MeTOoAMKa NCNbITaHNI
DILATAZIONE DOVUTA ALLUMIDITA’ UNIEN IS0 10545-10 % |METODO DI PROVA DISPONIBILE UNIEN 14411 G
Determination of moisture expansion Available test method
Determination de la dilatation a 'humidité 0 Méthode d’essai disponible
/ Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Verfiigbare Testmethode
/ Paclwupenue noa Bo3eiicTBUEM BNAXKHOCTH JlocTynHaa MeToAMKa UCNbITaHNid
EES!STENtZA AL GELO UNIENSO0 10545-12 EIquI-IIJIIErggA UNIEN 144116
rost resistance
Résistance au gel Passed Requise
Frostbestdndigkeit Gefordert
Mop0o30CTONKOCTD Tpebyetca
RESISTENZA ALLATTAGCO GHIMICO UNIEN IS0 10545-13 | _ UB Min. UNIEN 14411 G
ghemtmal resHstance
ésistance chimique
Chemische Bestandigkei Prom LA 1o LG flam UHAGo UHC
(TOMKO(TbKXMMV\HECKOMy BOS,ElEM(TBVHO - De ULA a ULC de UHA 3 UHC
Von ULA auf GLC von UHA auf UHC
07 ULA po ULC ot UHA no UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE UNIEN IS0 10545-14 CLASSE 81333%3 min UNIEN 14411 G
Stain resistance Class [Class 3 min
Résistance aux taches 5 CatKe a%gg Egtsesgeogr%%mm
Fleckenbestdndigkeit
(TOV\KO(TbKSanHSHgEHMIO Knacc |Knacc 3 mu
(] RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130 DaR9aR13 BGR181
,!l\ ghp r?3|s ance ) X Freom Ra9 to R13
ésistance au glissemen v
Rutschfestigkeit on R9 auf R13
— (onpowsnenge CKONbXKEHMIO 01 R9 o R13
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI  DIN 51097 METODO DI PROVA DISPONIBILE UNIEN 144116
Slip resistance barefoot _ Available test method
Résistance au glissement pieds nus Méthode d'essai disponible
~ Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich Verfugbare Testmethode
ConpoTuBeHNE CKONBXKEHUI0 NPU XOXKAeHUU H0CUKOM [JlocTynHas MeToamKa ncnbiTaHui
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE ASTMC1028 | DRY WET
DI ATTRITO STATICO - -
Static coefficient of friction C.0.F.
* X %

Btk FAZ  Ceramic Tiles of Italy




	APVCOD: 0048592
	APVDES: LILY AVORIO    R.SAT.500x500  mm
	TIP: BIa UGL
	D01: Floor/Wall/Internal/External
	APVSPE: 10  mm
	F01: -
	F02: < 0,2
	F03: > 1300
	F04: > 35
	F05: 0,55
	F06: <= 175
	F19: 6,5
	DLT: Passed
	F10: 0
	RGE: Passed
	F17: -
	CHC: -
	RMA: 5
	RSC: 
	RSN: -
	F13: -
	F14: -


